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บทคัดยอ
งานวิจัยน้ีเปนการประเมินดานเศรษฐศาสตรของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีผาน

กระบวนการทําอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุนิกเกิลในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Ni-Al2O3) หรือแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซ มาประยุกตใชเปนตัวดูดกลืน
รังสีอาทิตย โดยตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยมีการเปล่ียนตําแหนงของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย จากปกติท่ีเคลือบบนผิวดานนอกของทอแกวชั้นในมาเปน
ตําแหนงของแผนอะลูมิเนียมเดิมท่ีทําหนาท่ีในการนําความรอนจากตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยไปยังทอนําความรอน (Heatpipe) ผลการทดลองพบวาแผน

อะลูมิเนียมอะโนไดซมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย () เทากับ 0.94 และตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีประยุกตใช

อะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยมีประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด () มีคาเทากับ 0.72 ผลการประเมินทางดานเศรษฐศาสตรโดย
กําหนดใหอายุการใชงานของตัวเก็บรังสีอาทิตยเทากับ 16 ป สําหรับตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (LCC) พบวาเงินลงทุนเริ่มตนมีคา 22,794 บาท ตนทุน
ในการดําเนินงานมีคา 1,055บาท มูลคาซากปสุดทายมีคา 856บาททําใหคาตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิตเทากับ 22,993บาท และสําหรับตนทุนพลังงาน
(LCOE) พบวาคาพลังงานรายปมีคา 1,207 kW*h เม่ือคํานวณตนทุนพลังงานตลอดวัฏจักรชีวิตมีคาเทากับ 1.23 บาท/kW*h สรุปไดวาการประยุกตใช
แผนอะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยรวมกับการนําความรอนในตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศน้ันมีความเปนไปไดในทางเทคนิค
และมีความคุมคาทางเศรษฐศาสตรสําหรับนํามาใชในระบบการผลิตนํ้ารอน

คําสําคัญ:ตัวเก็บรังสีอาทิตย; อะลูมิเนียม; ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย; ตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต; ตนทุนพลังงาน

1.บทนํา
สถานการณพลังงานประเทศไทยป 2556 รายงานวามีการใชพลังงานเพ่ิมขึ้นรอยละ 2.6 นํ้ามันสําเร็จรูปมีการใชในสัดสวนท่ีสูงกวาพลังงาน

ชนิดอื่น คิดเปนรอยละ 47.8 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายท้ังหมด สาขาอุตสาหกรรมเปนสาขาเศรษฐกิจท่ีใชพลังงานในสัดสวนท่ีสูงกวาสาขาอื่นๆ
รอยละ 36.4 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายท้ังหมด[1]จากสถานการณดังกลาวสงผลใหประเทศไทยมีความจําเปนตองจัดหาพลังงานทดแทนเพ่ือใช
แทนนํ้ามัน รัฐบาลจึงมีนโยบายสงเสริมการใชพลังงานทดแทนท่ีสามารถผลิตไดภายในประเทศ โดยไดมีการปรับปรุงแผนพัฒนาและสงเสริมการใช
พลังงานทดแทน 15 ป เปนแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ป (2555-2564) เพ่ือผลักดันใหมีการใชพลังงานทดแทน
เพ่ิมขึ้น ในรูปไฟฟา ความรอน และเชื้อเพลิงชีวภาพ[2]

พลังงานแสงอาทิตยเปนพลังงานจากธรรมชาติท่ีมีความสะอาดปราศจากการกอมลพิษตอส่ิงแวดลอม การนําพลังงานแสงอาทิตยมาใช
ประโยชนจําแนกเปนสองดานหลักๆ คือ การผลิตไฟฟาและการผลิตความรอน โดยเทคโนโลยีการผลิตความรอนจากพลังงานแสงอาทิตยคือ การใชตัว
เก็บรังสีอาทิตย (Solar Collector) มาผลิตนํ้ารอนเพ่ือนําไปใชในการอุปโภค บริโภค สามารถจําแนกไดสองประเภทตามระดับอุณหภูมิท่ีใชงานคือ
ระบบผลิตความรอนท่ีอุณหภูมิสูงกวา 100°Cและระบบผลิตนํ้ารอนท่ีอุณหภูมิตํ่าท่ีอุณหภูมิตํ่ากวา 100°C ตัวเก็บรังสีอาทิตยมีการนํามาใชในประเทศ
ไทยแลวไมนอยกวา 25 ป ตัวเก็บรังสีอาทิตยสามารถจําแนกประเภทไดตามการติดตามดวงอาทิตย (Tracking) และแบบท่ีไมมีการติดตามดวงอาทิตย
(Stationary Collectors) ในปจจุบันตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบไมติดตามดวงอาทิตยเปนท่ียอมรับและไดมีการนํามาใชในการผลิตนํ้ารอนสําหรับ
บานเรือน โรงแรม โรงพยาบาล อยางกวางขวาง ท่ีนิยมใชคือตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบ (Flat-plate collector, FPC) และแบบทอสุญญากาศ
(Evacuated tube collector, ETC) อยางไรก็ตาม สําหรับประเทศไทยตัวเก็บรังสีอาทิตยทุกชนิดมีการนําเขาจากตางประเทศเปนหลักและผลิตเอง
ในประเทศบางสวน อีกท้ังตัวเก็บรังสีอาทิตยในประเทศยังคงมีราคาท่ีสูง [3-5]

จากการทบทวนเอกสารงานวิจัยท่ีผานมา พบวามีการใชงานตัวเก็บรังสีอาทิตยอยางแพรหลาย และหลากหลายประเภทอีกท้ังมีการคิดคน
ออกแบบและพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบใหมขึ้นมากมาย เพ่ือลดคาใชจาย ลดการสูญเสียความรอนและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชงานใหกับตัวเก็บ
รังสีอาทิตย เทคโนโลยีการเคลือบสารเลือกรับรังสีหลายวิธี เขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใหกับตัวเก็บรังสีอาทิตย ลดการสูญเสียความรอน
รวมไปถึงลดคาใชจายในการบํารุงรักษา แตเน่ืองดวยเปนเทคโนโลยีขั้นสูง จึงทําใหราคาสูงตามไปดวยจากปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงทําการประเมิน
ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีมีการเปล่ียนตําแหนงของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยจากเดิมท่ีเคลือบบนผิว
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ดานนอกของทอแกวชั้นใน มาเปนเคลือบบนแผนอะลูมิเนียมและใชงานรวมกับทอแกวสุญญากาศ 2 ชั้นเพ่ือใหแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซทําหนาท่ีนํา
ความรอนจากทอแกวชั้นในไปยังทอความรอน (Heat pipe) ซ่ึงเปนอีกหน่ึงทางเลือกสําหรับการพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตย โดยไมมีการเคลือบสารเลือก
รับรังสีอาทิตยบนทอแกว ในงานวิจัยน้ีมีการประเมินความคุมคาทางเศรษฐศาสตรดวยตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต(Life Cycle Cost, LCC) และตนทุน
พลังงาน (Levelized Cost of Energy, LCOE) ของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ
2.วิธีการทดลอง

งานวิจัยน้ีเปนการประเมินความเปนไปไดและความคุมคาทางดานเศรษฐศาสตร ของการนําเอาแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุนิกเกิล
ในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซด (Ni-Al2O3) มาประยุกตใชเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยในตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศสําหรับตัวเก็บรังสีอาทิตย
แบบทอสุญญากาศท่ีจําหนายในเชิงพาณิชยมีสวนประกอบหลักคือ ทอนําความรอน (heat pipe) แผนอะลูมิเนียม และทอสุญญากาศสองชั้นท่ีมีการ
เคลือบสารเลือกรับรังสีอาทิตยบนผิวดานนอกของทอแกวชั้นใน (รูป1a) และเม่ือนําสวนประกอบท้ังหมดมาประกอบเขาดวยกันทําใหไดทอรับรังสีอาทิตย
แบบทอสุญญากาศ (รูป1b) ในงานวิจัยน้ีมีการเปล่ียนตําแหนงตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยจากผิวดานนอกของทอแกวชั้นในมาท่ีแผนอะลูมิเนียมท่ีผาน
กระบวนการอะโนไดซท่ีมีการเติมธาตุนิกเกิลลงในชั้นฟลมอะลูมิเนียมออกไซดเพ่ือใหมีสมบัติเปนสารเลือกรับรังสีอาทิตยหรือเรียกวาแผนอะลูมิเนียม
อะโนไดซ และใชทอแกวสุญญากาศสองชั้นแบบใส (รูป 1c) รูป1d แสดงการประกอบตนแบบทอรับรังสีอาทิตยมีการเปล่ียนตําแหนงของตัวดูดกลืนรังสี
อาทิตย นําตนแบบทอรับรังสีอาทิตยจํานวน 15 ทอ มาประกอบเขากับชุดตัวเก็บรังสีอาทิตย และดําเนินการทดสอบประสิทธิภาพของตนแบบตัวเก็บรังสี
อาทิตยท่ีเปล่ียนตําแหนงของการเคลือบสารเลือกรับรังสีอาทิตยน้ี ตามมาตรฐาน ISO 9806-1 เพ่ือหาสมการสมรรถนะเชิงความรอนของตัวเก็บรังสี
อาทิตย และนําสมการสมรรถนะเชิงความรอนมาคํานวณหาคาพลังงานท่ีตัวเก็บรังสีอาทิตยสามารถผลิตไดตอปและตลอดอายุการใชงาน

รูปท่ี 1: a-b) สวนประกอบและการประกอบทอรับรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีมีการจําหนายในเชิงพาณิชย
c-d) สวนประกอบและการประกอบตนแบบทอรับรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีมีเปล่ียนตําแหนงตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย

จากน้ันทําการประเมินดานเศรษฐศาสตร ซ่ึงเปนการวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Method) เพ่ือท่ีพิจารณาความเหมาะสมของ
โครงการโดยใชหลักการวิเคราะหตนทุน-ผลประโยชนไดผลการศึกษาท่ีเปนการวิเคราะหถึงความคุมคาของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยโดยมีขั้นตอนใน
การวิเคราะหดังน้ี1) วิเคราะหตนทุนและผลประโยชน (Benefit-Cost Analysis) โดยมูลคาของตนทุนและผลประโยชนท่ีคํานวณไดในขั้นตนเปนราคา
ปท่ี 0 นํามาปรับมูลคาเปนราคาปจจุบันสุทธิโดยการใชอัตราดอกเบ้ียท่ีกําหนดโดยธนาคารกสิกรไทย[6]2) วิเคราะหความคุมคาของของตนแบบตัวเก็บ
รังสีอาทิตย (Project Analysis)

โดยการประเมินตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Cost, LCC)เปนการประเมินตนทุนท่ีเกิดขึ้นตลอดชวงอายุการใชงานโดยในงานวิจัยน้ี
ทําการพิจารณาจากคาใชจายในการลงทุนอุปกรณ แรงงานในการติดต้ังระบบ และคาใชจายในการบํารุงรักษาท่ีเกิดตลอดชวงชีวิตของตัวเก็บรังสี
อาทิตย และกําหนดใหอายุการใชงานของตัวเก็บรังสีอาทิตยมีคาเทากับ 16 ปเทาน้ัน[7]ซ่ึงสามารถคํานวณไดจากสมการท่ี 1[8, 9] และการประเมิน
ตนทุนพลังงาน (Levelized Cost of Energy, LCOE)เปนการหาราคาพลังงานเฉล่ียตลอดอายุการใชงาน โดยนําตนทุนท่ีเกิดขึ้นตลอดอายุการใชงาน
ซ่ึงในงานวิจัยน้ี มีการพิจารณาในสวนของคาใชจายในการลงทุนอุปกรณ แรงงานในการติดต้ังระบบ และคาใชจายในการบํารุงรักษา นําคาใชจาย
ท้ังหมดน้ีมาปรับคิดเปนมูลคาปจจุบันสุทธิเทียบกับพลังงานท่ีสามารถผลิตไดท้ังหมดทําใหไดราคาเฉล่ียของตนทุนพลังงาน โดยถาคาLCOE ตํ่าแสดงวา
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ตนทุนตอราคาพลังงานมีคาตํ่า และถามีคาตํ่ากวาตนทุนพลังงานปจจุบันแสดงวามีประสิทธิภาพสูงท้ังทางดานเทคนิคและทางดานเศรษฐศาสตร
สมการการคํานวณคาLCOE แสดงในสมการท่ี2 [10-12]
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เม่ือ CC = เงินลงทุนเริ่มตน (Initial capital cost) (บาท)
Cn = ตนทุนในการดําเนินการ (Operating cost) คาซอมบํารุง เชื้อเพลิงและอื่นๆ ในแตละป (บาท)
SV = มูลคาซากปท่ีสุดทายของโครงการ (บาท)
i = อัตราดอกเบ้ีย (Interest rate)หรือ อัตราคิดลด (Discount rate)
n = อายุการใชงานโครงการ (Project period)
N = จํานวนปท่ีส้ินสุดโครงการ (Year at the end of project)
En = พลังงานท่ีสามารถผลิตไดในแตละป

3.ผลการทดลองและวิจารณ
ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยมีการเปล่ียนตําแหนงของตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย ท่ีแผนอะลูมิเนียมอะ

โนไดซมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตย () เทากับ 0.94ผลการทดสอบประสิทธิภาพเชิงความรอนสูงสุด() ของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย
แสดงดังรูปท่ี 2เม่ือพิจารณาวาสัมประสิทธ์ิการสูญเสียความรอนรวม (UL) มีคาคงท่ีและไมเปล่ียนแปลง พบวาคาประสิทธิภาพทางความรอนสูงสุดท่ี

อุณหภูมินํ้าขาเขามีคาเทากับอุณหภูมิส่ิงแวดลอม (T = Ti-Ta = 0) มีคาเทากับ 0.72 และมีคาผลคูณของแฟกเตอรการดึงความรอนกับสัมประสิทธ์ิ
การสูญเสียความรอนรวมหรือคาการสูญเสียความรอน (-FRUL)เทากับ -15.83 W/m2•°C (ความชันของกราฟ) และมีสมการสมรรถนะทางความรอน

ของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยมีความสัมพันธแบบเชิงเสนตรง คือ =0.7222-15.83xเม่ือเปรียบเทียบ  ของตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีประยุกตใช

อะลูมิเนียมอะโนไดซกับตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบแผนเรียบและแบบทอสุญญากาศจากงานวิจัย [13]ซ่ึง มีคา 0.676และ 0.572 (second order

equation) ตามลําดับ เห็นไดวาคา ของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีประยุกตใชอะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยมีคาสูงกวางานวิจัยท่ี

มีผานมาสําหรับการพัฒนาตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ ( = 0.55-0.70)[13-15]
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รูปท่ี 2: ประสิทธิภาพเชิงความรอนของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ

การคํานวณคาพลังงานรายปของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศ สามารถหาไดจากสมการสมรรถนะทางความ
รอนของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย ซ่ึงคํานวณผานพารามิเตอรตางๆ ในตารางท่ี 1 อันไดแก Gt, Ta, TiและToเม่ือคํานวณแลวไดคาประสิทธิภาพ และ
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คูณดวยคาพลังงานแสงอาทิตยเฉล่ียรายปของประเทศไทย (E)คาพลังงานรายปของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยมีคาเทากับ 1,117.9kWh/m2เม่ือคูณ
ดวยพ้ืนท่ีของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตย 1.08 m2ทําใหไดคาพลังงานท่ีตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยน้ีสามารถผลิตไดตลอดปมีคาเทากับ 1,207.3kWh
หรือ 4,346.4MJการผลิตพลังงานความรอนของตัวเก็บรังสีอาทิตยสามารถแบงออกเปน 3 กลุม คือ 1) มีความสามารถในการผลิตพลังงานความรอน
นอยกวา500 kWh/m2 2) มีความสามารถในการผลิตพลังงานความรอนต้ังแต 501-899 kWh/m2 3) มีความสามารถในการผลิตพลังงานความรอน
มากกวา 900 kWh/m2[16]เห็นไดวาตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซมีความสามารถในการผลิตพลังงานความรอนอยู
ในชวงท่ีสามท่ีสามารถผลิตไดมากกวา 900 kWh/m2ซ่ึงเปนกลุมท่ีสามารถผลิคความรอนไดสูงสุด

ตารางท่ี1:ตัวแปรท่ีใชในการวิเคราะหคาพลังงานรายป [16]

พารามิเตอร สัญลักษณ คาตัวแปร หนวย
ความเขมรังสีอาทิตย Gt 800 W/m2

อุณหภูมิอากาศแวดลอม Ta 30 °C
อุณหภูมิน้ําเขาตัวเก็บรังสีอาทิตย Ti 35 °C
อุณหภูมิน้ําออกตัวเก็บรังสีอาทิตย To 60 °C
คาพลังงานแสงอาทิตยเฉลี่ยรายปของประเทศไทย[17] E 1,800 kWh/m2·year

ตารางท่ี 2:ตนทุนและผลประโยชนของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซ

รายละเอียด มูลคา(บาท)
ตนทุน (Investment Cost)
คาลงทุนอุปกรณชุดผลิตน้ํารอนจากพลังงานแสงอาทิตยแบบทอสุญญากาศ (ทอไมเคลือบสารเลือกรับรังสีอาทิตย)
(380 USD x 31.72 )

12,053.6

คาอุปกรณแผนอะลูมิเนียม (30 x 0.81 USD x 31.72 ) [18, 19] 770.80
คาอากรขาเขา ภาษีมูลคาเพิ่ม 3,078.00
คาขนสงจัดเก็บสินคา 6,060.00
คา paper less 307.00
คา cargo ทาเรือ 155.00
คาทําอะลูมิเนียมอะโนไดซ สารเลือกรับรังสีอาทิตย รวมภาษีมูลคาเพิ่ม [20] 369.79
คาใชจายในการดําเนินการและบํารุงรักษา(Operating and Maintenance Cost) 1,054.64
ผลประโยชน (Benefit)

พลังงานท่ีสามารถผลิตได 69,542.95 MJ

มูลคาซากปสุดทายของโครงการ[21] 855.67

ในการวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคาทางเศรษฐศาสตรของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีประยุกตใชอะลูมิเนียมอะ
โนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย มีการใชขอมูลตนทุนและผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรท่ีไดแสดงดังตารางท่ี 2 มาทําการวิเคราะหโดยใชตัวชี้วัด
ความคุมคาของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยคือตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (LCC)และการประเมินตนทุนพลังงาน (LCOE)พิจารณาตนทุนหรือรายจาย
(Cost) ทางการเงินของโครงการประกอบดวย ตนทุน 2 สวน คือคาลงทุนอุปกรณและแรงงานในการติดต้ังระบบ และคาดําเนินการและบํารุงรักษา
ระบบ (0.5% ของเงินลงทุนเบ้ืองตน)[7]มีการพิจารณาผลประโยชนของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยในรูปของพลังงานความรอน โดยสามารถแสดง
ตนทุนและผลประโยชนของตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซในแตละสวนในตารางท่ี 2โดยพลังงานท่ี
สามารถผลิตไดตลอดวัฏจักรชีวิตเทากับ 69,543MJและมูลคาซากเทากับ 855 บาท (10% ของเงินลงทุนเบ้ืองตน)[21]สําหรับคาของตัวแปรท่ีใชใน
การวิเคราะหความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิตและการประเมินตนทุนพลังงานแสดงในตารางท่ี 3 โดยใชเงินลงทุนเริ่มตน
และ ตนทุนในการดําเนินโครงการ เทากับ 22,794 และ 1,055ตามลําดับ ผลการคํานวณคาตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (LCC) มีคาเทากับ22,993บาท
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ซ่ึงเปนคาตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิตท่ีตํ่ากวาตัวเก็บรังสีอาทิตยท่ีมีขายท่ัวไปตามทองตลาดท่ีมีราคาท่ีสูงกวามากเน่ืองจากตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอ
สุญญากาศสวนใหญนําเขาจากตางประเทศ ไมสามารถผลิตไดในประเทศ สงผลใหตองใชเงินลงทุนท่ีสูงตามไปดวย

ตารางท่ี 3: ตัวแปรและขอมูลท่ีใชในการวิเคราะหดานเศรษฐศาสตร

พารามิเตอร สัญลักษณ คาตัวแปร หนวย

เงินลงทุนเริ่มตน CC 22,794.34 บาท

ตนทุนในการดําเนินการ[7] Cn 1,054.64 บาท

มูลคาซากปท่ีสุดทาย[21] SV 855.67 บาท

พลังงานท่ีสามารถผลิตไดในแตละป En 1,207.97 kWh/ป

อัตราดอกเบ้ีย หรือ อัตราคิดลด [6] i 6.75 รอยละ

อายุการใชงานของตัวเก็บรังสีอาทิตย[7] n 16 ป

จํานวนปท่ีส้ินสุดการใชงาน[7] N 15 ป

ผลจากการวิเคราะหคาตนทุนพลังงาน (LCOE) มีคาเทากับ1.23 บาท/kWh และเม่ือเปรียบเทียบตนทุนพลังงานกับตนทุนพลังงานชนิดอื่นๆ
ในตารางท่ี 4 พบวาตนทุนพลังงานของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยน้ี มีคาตํ่ากวาตนทุนพลังงานเชิงพาณิชย ไดแกกาซปโตรเลียมเหลวและไฟฟา ซ่ึงมีคา
ตนทุนพลังงานเทากับ 3.30และ3.93 บาท/kWh หรือมีตนทุนพลังงานนอยกวา 62.72และ 68.70% ตามลําดับ อยางไรก็ตามเม่ือเปรียบเทียบกับ
พลังงานทดแทนคือ แกลบ (0.18 บาท/kWh)พบวาตนทุนพลังงานของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยน้ีมีคาสูงกวา เน่ืองจากราคาแกลบท่ีนํามาคํานวณน้ียัง
ไมมีการรวมคาขนสง ปจจุบันราคาแกลบในแตละพ้ืนท่ีของประเทศไทยมีราคาไมแนนอนขึ้นกับคาขนสงเปนหลัก และมีปริมาณไมเพียงพอตอความ
ตองการนํามาเปนวัตถุดิบสําหรับโรงไฟฟาชีวมวล หรือเพ่ือผลิตความรอนอื่นๆ จากผลการประเมินตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิตและตนทุนพลังงานของ
ตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย สรุปไดวาตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยน้ีมี
ศักยภาพในการแขงขันในเชิงพาณิชยเพ่ือใชเปนระบบผลิตนํ้ารอนในครัวเรือนหรือในโรงงานอุตสาหกรรม

ตารางท่ี 4: ตนทุนพลังงาน(LCOE) ของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยเทียบกับชนิดพลังงานอื่นๆ

ชนิดพลังงาน LCOE (บาท/kWh)
ตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบหลอดแกวสุญญากาศท่ีประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซ 1.23

กาซปโตรเลียมเหลว (ลิตร) 3.30

ไฟฟา (กิโลวัตตชั่วโมง) 3.93

แกลบ (กก.) 0.18

4. สรุปผลการทดลอง
จากการประเมินความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ีประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซเปน

ตัวดูดกลืนรังสีอาทิตย ท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิการดูดกลืนรังสีอาทิตยสูงเขาใกลอุดมคติและประสิทธิภาพเชิงความรอน()เทากับ 0.72ผลการประเมิน
ความเปนไปไดทางเศรษฐศาสตรพบวาตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบสุญญากาศมีตนทุนตลอดวัฏจักรชีวิต (LCC) เทากับ 22,993บาท และตนทุน
พลังงาน (LCOE) เทากับ 1.23บาท/kWhเม่ือเปรียบเทียบตนทุนพลังงานกับตนทุนพลังงานเชิงพาณิชยชนิดอื่นๆ เชน กาซปโตรเลียมเหลวและไฟฟา
พบวาตนทุนพลังงานของตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยน้ีมีคาตํ่ากวา62.72 และ 68.70% ตามลําดับ ดังน้ันตนแบบตัวเก็บรังสีอาทิตยแบบทอสุญญากาศท่ี
ประยุกตใชแผนอะลูมิเนียมอะโนไดซเปนตัวดูดกลืนรังสีอาทิตยมีศักยภาพในการแขงขันในเชิงพาณิชยเพ่ือใชเปนระบบผลิตนํ้ารอนในครัวเรือนหรือใน
โรงงานอุตสาหกรรม
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