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บทคัดยอ 

 การผลิตไบโอดีเซลโดยท่ัวไปจะทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิ  60 – 70  ºC  โดยใชตัวเรงปฏิกิริยาแบบเอกพันธ  (NaOH, KOH)  หรือแบบวิวิธ
พันธ  (CaO, SrO)  โดยในงานวิจัยนี้เปนการผลิตไบโอดีเซลท่ีอุณหภูมิหองและใชแคลเซียมออกไซด  (CaO)  เปนตัวเรงปฏิกิริยา  ซึ่งเปนกระบวนการ
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ลดพลังงานและคาใชจายท่ีใชในกระบวนการผลิต  จากการทดลองพบวาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในกระบวนการผลิตไบโอ
ดีเซลคือ  ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยารอยละ  10  โดยน้ําหนักตอน้ํามัน  อัตราสวนโมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ  15 : 1  โมล  และใชสารตัวทําละลาย
อินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน  (THF)  และแอซิโตน  (acetone)  เปนสารละลายผสม  (co-solvent)  โดยระยะเวลาท่ีใชในการทําปฏิกิริยาพบวา
ปฏิกิริยาเกิดสมบูรณท่ีระยะเวลาประมาณ  4 – 5  ชั่วโมง  รอยละไบโอดีเซล  (% yield)  ท่ีไดมากกวารอยละ  90  จากการนําน้ํามันไบโอดีเซลท่ีได
ทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล  (EN 14214)  พบวาผลิตภัณฑไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตนี้ผานตาม
เกณฑมาตรฐานหลัก  เชน  คาความหนืด  คาความเปนกรด  จุดวาบไฟ  การทนตอสภาวะออกซิเดชัน  และการกัดกรอนแผนโลหะทองแดง  จากผล
การทดสอบดังกลาวแสดงใหเห็นวาน้ํามันโอดีเซลนี้สามารถนําไปใชกับเคร่ืองยนตดีเซลแทนน้ํามันปโตรเลียมดีเซลไดอยางมีประสิทธิภาพ  

คําสําคัญ: ไบโอดีเซล, น้ํามันท่ีใชแลว, อุณหภูมิหอง, แคลเซียมออกไซด   

1.  ที่มาและความสําคัญ 
ไบโอดีเซลจัดเปนพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพเหลวท่ีผลิตไดจากน้ํามันพืชหรือไขมันสัตว  โดยใชปฏิกิริยาทรานสเอสเทอ-ริฟเคชัน  

(transesterification)  ท่ีเปนกระบวนการทางเคมีดวยการเปลี่ยนสารไตรกลีเซอไรดของน้ํามันพืชหรือไขมันสัตวท่ีมีโมเลกุลขนาดใหญเปน
สารประกอบเอสเทอรท่ีมีโมเลกุลขนาดเล็กดวยการทําปฏิกิริยากับแอลกอฮอลโมเลกุลเล็ก เชน  เมทานอลหรือเอทานอลในสภาวะท่ีมีตัวเรงปฏิกิริยา  
โดยตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชแบงออกเปน  3  ประเภทไดแก  ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ  วิวิธพันธ  และเอนไซม  [1-3]  

ตัวเรงปฏิกิริยาชนิดเอกพันธ  NaOH  และ  KOH  เปนท่ีนิยมใชในการผลิตไบโอดีเซลในปจจุบัน  แตดวยมีขอเสียหลายประการ  เชน  
ผลิตภัณฑไบโอดีเซลท่ีไดตองผานกระบวนการลางน้ําเพ่ือกําจัดตัวเรงปฏิกิริยาออกทําใหเกิดน้ําเสียในกระบวนการผลิต  ในการผลิตไบโอดีเซลวัตุดิบท่ี
ใชตองมีปริมาณกรดไขมันอิสระ  (Free fatty acid (FFA)) นอยกวารอยละ  0.5  และปริมาณน้ําหรือความชื้นนอยกวารอยละ  1  เนื่องจากอาจเกิด
ปฏิกิริยาขางเคียงกลายเปนสบู  ตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชไมสามารถนํากลับมาใชซ้ําได  และตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซมเปนตัวเรงปฏิกิริยาชีวภาพ  ซึ่งใน
กระบวนการผลิตตองมีการควบคุมคาความเปนกรด  ความเปนเบส  (pH)  อุณหภูมิ  และความชื้น  ซึ่งมีความยุงยากในกระบวนการผลิตทําใหตนทุน
ในการผลิตไบโอดีเซลสูงตามดวย  ในขณะท่ีตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธท่ีเปนตัวเรงปฏิกิริยาของแข็งไมรวมเปนเนื้อเดียวกันกับสารตนและผลิตภัณฑ  
สามารถแยกออกจากระบบเมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงดวยการกรองอยางงาย  มีความเสถียรตอปริมาณน้ําและกรดไขมันอิสระในน้ํามันวัตถุดิบมากกวา
ตัวเรงปฏิกิริยาเอกพันธและตัวเรงปฏิกิริยาเอนไซม  นอกจากนี้ยังสามารถใชตัวเรงปฏิกิริยาซ้ําในกระบวนการผลิตอีกดวย  ดวยเหตุผลดังกลาวตัวเรง
ปฏิกิริยาวิวิธพันธจึงไดรับความสนใจท่ีจะนํามาใชในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลตอไป [4, 5] 

ดังนั้นในงานวิจัยนี้เปนการผลิตไบโอดีเซลท่ีอุณหภูมิหองและใชแคลเซียมออกไซด  (CaO) เปนตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธ ซึ่งเปนกระบวนการท่ี
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ลดพลังงานและคาใชจายท่ีใชในกระบวนการผลิต ทําใหตนทุนการผลิตลดลงและสามารถนําไปปรับใชไดจริงท้ังในระดับ
อุตสาหกรรม และวิสาหกิจชุมชน          

2.  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
การผลิตไบโอดีเซลในปจจุบันไดมีการศึกษาพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธเพ่ือใหไดตัวเรงท่ีมีความวองไวสูง  มีเสถียรภาพ  และราคาถูก  

ตัวอยางตัวเรงปฏิกิริยาวิวิธพันธ  เชน  X. Liu  และคณะ  ไดทําการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลโดยใช  SrO เปนตัวเรงปฏิกิริยา  จากการศึกษาพบวา  
SrO  มีความวองไวในการเรงปฏิกิริยามาก  โดยท่ีสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดคือ  ปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาเทากับ  3 %w/w  เทียบกับน้ําหนักน้ํามัน  
อัตราสวนโมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ  12  โมล  อุณหภูมิ  65  ºC  เวลาในการทําปฏิกิริยาเพียง  30  นาที  ปริมาณรอยละไบโอดีเซล  (% yield)  
95%  และสามารถใชตัวเรงปฏิกิริยาซ้ําไดปริมาณ  10  ซ้ํา  [6]  แตอยางไรก็ตาม  SrO  มีราคาสูงมากทําใหตนทุนในการผลิตสูงตามไปดวย 

CaO  ถือไดวาเปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนท่ีนิยมนํามาศึกษาวิจัยในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอยางมาก  เนื่องจากเปนตัวเรงปฏิกิริยาท่ีมีราคา
ถูก  การเตรียมตัวเรงปฏิกิริยาทําไดอยางงาย  มีความวองไวในการเรงปฏิกิริยาท่ีสูงพอสมควร  มีความเสถียรสามารถนํากลับมาใชซ้ําไดหลายคร้ัง [7-
9]  แมวา  CaO  จะมีความเหมาะสมในการนํามาใชเปนตัวเรงปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซล  แตอยางไรก็ตามในกระบวนการผลิตไบ
โอดีเซลยังจําเปนตองมีการใหความรอนท่ีอุณหภูมิประมาณ  60 – 65  ºC  เพ่ือใหโมเลกุลของสารต้ังตนมีพลังงานมากพอท่ีจะทําปฏิกิริยาเกิดเปน
ผลิตภัณฑไบโอดีเซล  ซึ่งตนทุนดานพลังงานไฟฟาในกระบวนการใหความรอนนี้  ทําใหการผลิตไบโอดีเซลมีตนทุนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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Waste cooking oil 

(starting material)
Biodiesel (product)

ตารางที่ 1:  แสดงการเปรียบสภาวะการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเอทริฟเคชันในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลโดยใช  CaO เปนตัวเรงปฏิกิริยา 

Catalyst  

Transesterification parameters 

% FAME  
Catalyst 

Content (wt.%) 
Temperature (°C)  

MeOH:Oil 

(molar ratio)  

Reaction 

Time  

CaO from Dolomite 
[10]

 98 6 60 30 3 h 

CaO [9]  95 8 65 12 3 h 

CaO/NaY[11]  95 3 65 9 3 h 

Nano CaO[12]  85 1.1 Room temperature 9 24 h 
 

จากขอมูลงานวิจัยท่ีแสดงในตารางท่ี  1 พบวาในการทําปฏิกิริยาเพ่ือผลิตไบโอดีเซลโดยใช Nano CaO เปนตัวเรงปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาท่ี
สภาวะอุณหภูมิหอง แตดวยระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาท่ีนานมาก (24 h) ทําใหตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลสูงเชนกันกับการผลิตไบโอดีเซลท่ีใช
อุณหภูมิสูง (60 – 65 ºC)       

3.  วัสดุอุปกรณ สารเคมีและวิธีการทดลอง 

3.1. วัสดุอุปกรณ  สารเคมี  สารแคลเซียมออกไซดท่ีผานกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพ (CaO_mod), สารแคลเซียมออกไซดธรรมดา  
(CaO_com),  เมทานอล  99%  (methanol), น้ํามันพืชท่ีผานการใชแลวและมีคากรดไขมันอิสระ (FFA)  1.5 %wt  (3.0 mg KOH/g oil)  สารตัวทํา
ละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน (THF)  และแอซิโตน  (acetone) 

3.2. วิธีการทดลอง ในการทดลองนี้ใชขวดกนกลมขนาด 3 ลิตร ท่ีตอกับ condenser และใช  magnetic stirrer เปนตัวกวนสารผสมในขวด
กนกลม  โดยข้ันตอนในการทําปฏิกิริยา (1) ชั่งตัวเรงปฏิกิริยารอยละ 10 โดยน้ําหนักตอน้ํามันพืชท่ีใชแลวลงในขวดกนกลม จากนั้นเติมเมทานอล
อัตราสวนโมลเมทานอลตอน้ํามันพืชท่ีใชแลวเทากับ 15 : 1 โมล และใชสารตัวทําละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน (THF) หรือแอซิโตน  (acetone)  
เปนสารละลายผสม  (co-solvent)  โดยใชในอัตราสวน 10 %v/v ทําการกวนผสมสารต้ังตนดังกลาวใหผสมกันเปนเวลาประมาณ 30  นาที  จากนั้น
ทําการเทน้ํามันพืชท่ีใชแลวโดยใชน้ํามันในการทําปฏิกิริยา 1.5 ลิตร  (2)  เก็บตัวอยางผสมในถังปฏิกรณทุก ๆ 1 ชั่วโมง เพ่ือนําตัวอยางท่ีไดไป
วิเคราะหปริมาณไบโอดีเซลดวยเคร่ืองนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรสโกป  (NMR)  (3)  เมื่อปฏิกิริยาสิ้นสุดลงนําไบโอดีเซลท่ีไดไปกรอง
ตัวเรงปฏิกิริยาและนําตัวอยางไบโอดีเซลท่ีไดไปทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล  (EN 14214)   

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1: แสดงข้ันตอนการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของน้ํามันพืชท่ีผานการใชแลวโดยใช CaO  เปนตัวเรงปฏิกิริยาและสภาวะอุณหภูมิใน

การทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2: แสดงโปรตอนท่ีวิเคราะหดวยเทคนิคนิวเคลียรแมกเนติกเรโซแนนซสเปกโตรสโกป  (1H-NMR)  ของ  (A)  สารต้ังตนน้ํามันพืชท่ีใชแลว  (B)  

น้ํามันไบโอดีเซลท่ีไดจากปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชัน 

A B 
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4.  ผลการทดลองและวิจารณผลการทดลอง 

4.1. การทดลองเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod และ CaO_com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3: แสดงการทดลองเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod  และ CaO_com ท่ีสภาวะการทดลองอุณหภูมิหองตัวเรงปฏิกิริยา  
10%  โมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ 15 : 1 โมล 

จากผลการทดลองเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod และ CaO_com ท่ีสภาวะเดียวกันและทําการทดลองปฏิกิริยาทรานส
เอสเทอริฟเคชันท่ีอุณหภูมิหอง (รูปท่ี 2) พบวา CaO_mod มีความวองไวในการเรงปฏิกิริยามากกวา CaO_com เกือบ 1 เทา โดยท่ี CaO_mod สามารถเรง
ปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันท่ีอุณหภูมิหองโดยเปลี่ยนสารต้ังตนน้ํามันพืชท่ีใชแลวไปเปนน้ํามันไบโอดีเซลมากกวา 90% ท่ีระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยา  6 - 7 ชั่วโมง  ในขณะท่ี CaO_com ตองใชเวลาในการเรงปฏิกิริยา 10 - 11 ชั่วโมง อยางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับรายงานการวิจัยของ  C. 
Reddy และคณะ [12] พบวาตัวเรงปฏิกิริยาท้ัง CaO_mod และ  CaO_com มีความวองไวมากกวาตัวเรงปฏิกิริยา Nano CaO  ท่ีใชระยะเวลาในการทํา
ปฏิกิริยามากถึง  24  ชั่วโมง  ผลการทดลองดังกลาวเกิดจากสภาวะการทําปฏิกิริยาท่ีแตกตางกันท้ังปริมาณตัวเรงปฏิกิริยาท่ีใชและปริมาณเมทานอล
ตอน้ํามันท่ีใช  โดยท่ีในงานวิจัยนี้พบวาท่ีสภาวะการทดลองใชตัวเรงปฏิกิริยา 10% โมลเมทานอลตอน้ํามันเทากับ 15 : 1 โมล เปนสภาวะท่ีดีท่ีสุดใน
การทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันท่ีอุณหภูมิหอง          

4.2. การทดลองเปรียบเทียบการเติมสารละลายผสม  (co-solvent) 
จากผลการทดลองเปรียบเทียบความวองไวของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod และ CaO_com แมจะไดผลการทดลองการทําปฏิกิริยาท่ี

อุณหภูมิหองของตัวเรงปฏิกิริยา CaO_mod ท่ีใชระยะเวลาสั้นกวาตัวเรงปฏิกิริยา Nano CaO ถึง 3 เทา แตยังใชระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาท่ีนาน
ประมาณ  6 – 7 ชั่วโมง ซึ่งถาสามารถลดระยะเวลาการทําปฏิกิริยาลงไดยอมหมายถึงการลดตนทุนในการผลิตไบโอดีเซลไดเชนกัน ดังนั้นการเติม
สารละลายอินทรียบางอยางลงไปเพ่ือใหเมทานอลท่ีมีความเปนข้ัวมากและน้ํามันพืชท่ีใชแลวท่ีเปนสารมีข้ัวนอยละลายหรือผสมกันดีข้ึน ยอมสงผลตอ
อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีท่ีเกิดเร็วข้ึน [13] โดยจากงานวิจัยของ  M. K. Lam และ K. T. Lee  [14]  พบวาการใชสารตัวทําละลายอินทรียเตตระ
ไฮโดรฟวแรน (THF) ใหผลการทดลองท่ีสามารถเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลท่ีดีข้ึน แตดวยสารตัวทําละลาย THF  มี
ราคาท่ีคอนขางสูง  ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงเลือกตัวทําละลายแอซิโตน (acetone) ท่ีมีราคาถูกกวามาทําการศึกษาเปรียบเทียบดวย 

จากผลการทดลองเปรียบเทียบพบวาการใชสารตัวทําละลายอินทรียท้ังสารเตตระไฮโดรฟวแรน (THF) และตัวทําละลายแอซิโตน  
(acetone)  เปนสารผสม  (co-solvent)  ในอัตราสวน  10 %v/v  เปรียบเทียบกับการไมใชตัวทําละลาย พบวาอัตราการเกิดปฏิกิริยาทรานสเอสเทอ
ริฟเคชันของน้ํามันพืชท่ีใชแลวท่ีสภาวะการทดลองท่ีอุณหภูมิหองมีอัตราท่ีเพ่ิมสูงข้ึน  โดยสารตัวทําละลายอินทรีย THF มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาท่ีเร็ว
กวาสารตัวทําละลายอินทรียแอซิโตน  ซึ่งสารละลาย  THF  มีความมีข้ัวท่ีเหมาะสมท่ีสามารถชวยใหเมทานอลและน้ํามันพืชท่ีใชแลวท่ีมีข้ัวตางกัน
ละลายกันไดดีข้ึนอัตราการเกิดปฏิกิริยาจึงเพ่ิมมากข้ึน  สวนตัวทําละลายแอซิโตนแมจะชวยใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนนอยกวา THF แตเมื่อ
เปรียบเทียบกับการไมใชตัวทําละลาย  (Non-solvent)  พบวาการใชแอซิโตนสามารถชวยเพ่ิมอัตราการเกิดปฏิกิริยาไดอยางมาก  โดยการเติม THF  
และแอซิโตนในกระบวนการผลิตไบโอดีเซลท่ีอุณหภูมิหองสามารถทําใหไดผลิตภัณฑไบโอดีเซลมากกวา  90%  ท่ีระยะเวลาในการทําปฏิกิริยา
ประมาณ  4 – 5  ชั่วโมง     
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รูปที่ 4: แสดงการทดลองเปรียบเทียบการไมใชตัวทําละลายกับการใชสารตัวทําละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน  (THF), ตัวทําละลายแอซิโตน  
(acetone)  เปนสารผสม  (co-solvent)  ในอัตราสวน  10 %v/v  ในปฏิกิริยา ทรานสเอสเทอริฟเคชันท่ีอุณหภูมิหองโดยใชตัวเรงปฏิกิริยา  
CaO_mod 

4.3.  การทดสอบคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลโดยใช  CaO_mod  เปนตัวเรงปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหอง 

ตารางที่ 2:  แสดงการเปรียบคุณสมบัติน้ํามันไบโอดีเซลโดยใช  CaO_mod  เปนตัวเรงปฏิกิริยาและทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหองตามเกณฑ
มาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล  (EN 14214) 

a Preformed by biodiesel testing unit, the National Science and Technology Development Agency, Thailand. 

จากการนําน้ํามันไบโอดีเซลท่ีไดจากการทดลองโดยทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหองและใช  CaO_mod  นํามาทดสอบตามเกณฑมาตรฐานของ
กรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล  (EN 14214)  พบวาผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซลจากกระบวนการผลิตนี้ผานตามเกณฑมาตรฐานหลัก  เชน  คา
ความหนืด  คาความเปนกรด  จุดวาบไฟ  การทนตอสภาวะออกซิเดชัน  และการกัดกรอนแผนโลหะทองแดง  จากผลการทดสอบดังกลาวแสดงให
เห็นวาน้ํามันโอดีเซลนี้สามารถนําไปใชกับเคร่ืองยนตดีเซลแทนน้ํามันปโตรเลียมดีเซลไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซึ่งผลการทดลองนี้เมื่อนํามาเปรียบเทียบ
กับรายงานวิจัยท่ีใชสภาวะการทดลองอุณหภูมิสูงประมาณ  60 – 65 ºC  พบวาคาคุณสมบัติของน้ํามันไบโอดีเซลท่ีใชสภาวะอุณหภูมิหองในการทํา
ปฏิกิริยามีคาใกลเคียงกับผลการทดลองท่ีใชสภาวะอุณหภูมิสูงในการทําปฏิกิริยา  ดังนั้นการใชสภาวะอุณหภูมิหองในการทําปฏิกิริยาการผลิตไบโอ
ดีเซลจึงเปนการลดพลังงานและลดตนทุนในการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5. สรุปผลการทดลอง 
จากการทดลองวิจัยการผลิตไบโอดีเซลท่ีอุณหภูมิหองโดยใชแคลเซียมออกไซดท่ีผานกระบวนการปรับปรุงประสิทธิภาพ  (CaO_mod)  เปน

ตัวเรงปฏิกิริยา  พบวาสภาวะท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการทําปฏิกิริยาคือปริมาณตัวเรงปฏิกิริยา  10%  โดยน้ําหนักตอน้ํามันพืชท่ีใชแลว  โมลเมทานอลตอ
น้ํามันเทากับ  15 : 1  โมล  และเติมสารละลายผสม  (co-solvent)  ตัวทําละลายอินทรียเตตระไฮโดรฟวแรน  (THF)  หรือตัวทําละลายอินทรียแอซิ
โตน  (acetone)  ท่ีมีผลทําใหอัตราการเกิดปฏิกิริยาเพ่ิมข้ึนโดยใชระยะเวลาในการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเทอริฟเคชันของการเปลี่ยนน้ํามันพืชท่ีใช
แลวไปเปนไบโอดีเซลประมาณ  4 – 5  ชั่วโมง  ไบโอดีเซลท่ีไดมากกวา  90%  และเมื่อนําน้ํามันไบโอดีเซลท่ีไดไปวิเคราะหตามเกณฑมาตรฐานของ
กรมธุรกิจพลังงานและมาตรฐานสากล  (EN 14214)  พบวาผลิตภัณฑน้ํามันไบโอดีเซลจากกระบวนการนี้ผานตามเกณฑมาตรฐานหลัก  ซึ่งผลการ
ทดสอบดังกลาวนี้บงชี้ไดวาน้ํามันไบโอดีเซลท่ีไดจากการทําปฏิกิริยาท่ีอุณหภูมิหองและใช  CaO_mod  มีมาตรฐานท่ีสามารถใชไดกับเคร่ืองยนตดีเซล
ท่ัวไป  และกระบวนการผลิตไบโอดีเซลดังกลาวนี้เปนกระบวนการประหยัดพลังงาน  เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  และลดตนทุนการผลิตไบโอดีเซลได
อยางมีประสิทธิภาพ 

 

 

Fuel properties a Unit Standard   Guo16/ Boey17/ Baroutian18 This work 

Density @15oC 

Kinematic viscosity @ 40 ºC 

Flash point d 

Acid number e 

Water content f 

Copper strip corrosion   

Methyl ester content g 

Oxidation number h 

Kg/m3 

mm2/s 

ºC 

mg KOH/g 

%w/w oil 

- 

% 

hour 

860-900 

3.5-5.0 

>120 

<0.5 

<0.050 

Number 1 

96.5 

>6 

883/ 884 /877 

4.2/4.2/5.16 

170/-/188 

0.16/-/0.33 

- /-/- 

- / - / - 

95/98.8/ - 

- / - / - 

874 

4.32 

183 

0.32 

0.026 

Number 1 

98.43 

14.23 
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